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The Effect of the Way of Skinning on Defects Occurrence and Quality of Bovine Crude Skins 

Skóra surowa bydlęca jest podstawowym surowcem w przemyśle skórzanym. 
Wykorzystywana jest przez człowieka od wielu tysięcy lat, głównie dla potrzeb 
odzieżowych, obuwniczych, galanteryjnych jak również poprzez przetwórstwo 
odpadów skórzanych w innych gałęziach gospodarki. 

Surowiec garbarski zawsze był produktem ubocznym hodowli, ponieważ głów- 
nym celem było uzyskanie mięsa i mleka, a nie skór surowych. Świadczy o tym 
chociażby dość niski odsetek wartości skóry surowej i jej masy do analogicznych 
wielkości całego zwierzęcia (2). Skóra ma szereg zalet, do których można zaliczyć: 
przepuszczalność powietrza, higroskopijność, odporność na zmiany temperatury, 
Wytrzymałość na czynniki mechaniczne. 

Niestety te naturalne zalety skóry mogą zostać w znacznym stopniu obniżone, 
czego główną przyczyną jest powstawanie na niej wad i uszkodzeń, zarówno za Życia 
zwierzęcia, jak i w trakcie zdejmowania, obróbki czy też garbowania (3, 5, 7, 8, 9). 

Jak podaje S i k o r a (7), zapotrzebowanie na skóry zwierzęce jest na świecie 
bardzo duże, znacznie przekraczające możliwości ich uzysku. 

Celem pracy było określenie wpływu sposobu skórowania na występowanie 
Wad skór bydlęcych i ich klasyfikację gatunkową. 

MATERIAŁ I METODY 

W jednej z garbarni regionu lubelskiego przeprowadzono ocenę jakościową skór surowych 
bydlęcych u wybranych losowo 105 sztuk z partii namoczonej, z których 82 były zdjęte mechanicz- 
Nie, 4 23 ręcznie. Oznaczono ich masę, procent poszczególnych wad i uszkodzeń. 
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W ocenianej partii surowca wyodrębniono następujące wady: a) wady powstałe za Życia: 

ognojenie, obtarcie lica, zadrapania; b) wady powstałe przy uboju i zdejmowaniu:zacięcie płytkie, 
zacięcie głębokie, dziury; c) wady powstałe przy konserwacji:proces gnilny. 

Zgodnie z PN 75/P-22008 (6) Skóry surowe bydlęce i końskie dokonano podziału skór na gatunki 
w zależności od powierzchni uszkodzonej do całkowitej powierzchni skóry, wyróżniając: gatunek I 
nie więcej niż 10%, gatunek II nie więcej niż 30%, gatunek III powyżej 30% pod warunkiem, że 
mają co najmniej 50% powierzchni użytkowej (zużytkowanej przez przemysł garbarski niezależnie 
od przeznaczenia). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Z przedstawionych w tab. 1 danych wynika, że ogółem na ocenianych skórach 
stwierdzono 169 uszkodzeń i wad. Najwięcej uszkodzeń powstało w czasie uboju 
i skórowania, stanowiły one 77% wszystkich wykrytych wad. Około 20% wad 
powstało za życia zwierząt, a niecałe 4% w procesie konserwacji. 

Wielu autorów (3, 5, 7, 9) badało problemy związane z jakością skór surowych 
bydlęcych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące wady i uszkodzenia 
skór. Ilość wad i uszkodzeń istotnie wpływa na wydajność i jakość skór gotowych, 
przeznaczonych na potrzeby zakładów obuwniczych. Zdaniem Z a ple tala (8) 

Tab. 1. Występowanie wad wocenionej partii skór surowych 
Defect occurrence in estimated crude skin parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wad Og Gorad Ilość wad określona w % w badanych skórach (szt.) 
Powstałe za życia 

— ognojenie 18 10,6 
— odtarcie lica 10 5,9 
— zadrapania zacięcia lica 5 2,9 

33 19,4 

Powstałe przy uboju 
i zdejmowaniu: 
— zacięcia płytkie 70 41,4 
— zacięcia głębokie 19 11,3 
— dziury 41 24,3 

130 77,0 

Powstałe przy konserwacji 

— proces gnilny 6 3,6 
6 3,6 

Razem 169 100,0 
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przy określaniu wartości handlowej skóry bardzo istotny jest stopień uszkodzenia, 
miejsce i głębokość oraz rozmiar i ilość powstałych wad i uszkodzeń. 

Podstawowym kryterium oceny jakościowej skór surowych jest podział według 
stopnia uszkodzenia. Bez wad i uszkodzeń uzyskuje się, zdaniem Dopierały 
(2)i Sikory (7), stosunkowo małą liczbę skór. 

 
Tab. 2. Wpływ sposobu skórowania na występowanie uszkodzeń skór w trakcie zdejmowania 

The effect of the way of skinning on defects occurrence during skinning 
 

 

 

 

 

Uszkodzenia skór: 

Sposób | | izba zacięcia płytkie zacięcia głębokie dziury 
| skórowa- skó 
| ih SKOT % w Stos. % w stos. % w stos. 
| szt. | % |doliczby| szt. | % |doliczby| szt. | % | doliczby 
| skór skór skór 
| 

Mechani- | go | 48 | 686 | 585 | 12 | 632 | 146 | 20 |488| 244 
czne 

Ręczne 234] 23 314 | 058 | 70 1.368 | 3047], 21 312] 913 

            
 

Zgodnie z obowiązującymi normami skóry dzieli się na trzy gatunki. Poddane 
ocenie jakościowej skóry zostały zakwalifikowane w 76,2% do gatunku I, w 18,1% 
do gatunku II, aw 5,7% do gatunku III. 

Przy określaniu wartości handlowej skóry bardzo istotny jest stopień uszko- 
dzenia, miejsce i głębokość oraz rozmiar i liczba powstałych wad i uszkodzeń. 

| Spośród wymienionych czynników niezmiernie ważne znaczenie posiada miej- 
sce uszkodzenia. Najbardziej wartościową częścią skóry jest krupon, z którego 
produkuje się wyroby odporne na rozerwanie, Ścieranie, rozciągliwość czy 
przemakanie (1, 8). 

Najwięcej najbardziej poważnych uszkodzeń powstaje, co wykazano również 
w badaniach własnych, w czasie uboju i zdejmowania skór. Według Zapletala (8)skóry 
często Ściągane są niedbale i poświęca się temu mało uwagi. 

Tab. 3. Wpływ sposobu skórowania na jakość surowych skór bydlęcych 
The effect of the way of skinning on the quality of bovine crude skins 

 

 

 

 

 

      
3 Gatunek skór surowych Sposób 

skórowania I II II 

szt. % SZŁ. % SZŁ. % 

Mechaniczne 75 91,46 4 4.88 3 3,66 

Ręczne 15 65,22 4 17,39 4 17,39 
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Z danych tab. 2 wynika, że mechaniczne zdejmowanie skór bydlęcych zmniej- 
szało istotnie ilość uszkodzeń powstających w tym procesie. Dotyczyło to szcze- 
gólnie wad poważniejszych typu zacięcia głębokie i dziury. Na 41 stwierdzonych 
dziur w całej ocenianej partii skór 21 (51,2% ogółu) powstało przy ręcznym 
skórowaniu. Jeszcze gorzej wypada porównanie liczby dziur z całkowitą liczbą skór 
zdejmowanych danym systemem. W partii skór zdejmowanych mechanicznie 
dziury stanowiły 24,4% ogółu skór zdejmowanych tym sposobem. Natomiast w 
partii zdejmowanej ręcznie — aż 91,3%. | 

Istotny wpływ sposobu skórowania na jakość surowych skór bydlęcych po- 
twierdzają również dane tab. 3. Wynika z nich, że z partii zdejmowanej mechani- 
cznie 91,5% skór zakwalifikowano do gatunku I, 4,9% do II i jedynie 3,6% do III. 
Natomiast z partii skórowanej ręcznie do gatunku I zaliczono jedynie 65,2% skór, | 
a pozostałe 17,4% do gatunku II i III. Sikora (7) podaje, że podczas mechanicznego 
zdejmowanie skór ich uszkodzenia są z reguły nieznaczne, a jeżeli już występują, | 
to na mniej wartościowych częściach. 

 

WNIOSKI 

1. Wocenianej partii 105 surowych skór bydlęcych stwierdzono 169 uszko- 
dzeń i wad, przy czym najwięcej ich powstało w czasie uboju i skórowania 
zwierząt (77%). Wady powstałe za życia zwierząt, typu zadrapania, obtarcia, 
ognojenia itp., stanowiły około 20%, a wady powstałe w czasie konserwacji 
jedynie niecałe 4%. 

2. Stwierdzono istotny wpływ sposobu skórowania na ilość i jakość powstałych 
wad, a w konsekwencji na jakość całej ocenianej skóry. Z partii zdejmowanych 
mechanicznie ponad 90% skór zakwalifikowano do gatunku pierwszego. Nato- 
miast w grupie skór zdejmowanych ręcznie do gatunku I zaliczono jedynie 65,2% 
skór. 
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SUMMARY 

Qualitative estimation of 105 bovine skins among which 82 were mechanically pulled and 23 by 
hand was carried out. Their weight and percentage of particular defects and injuries were recorded. 

There were found 169 defects and injuries, but most of them were made during the slaughter and 
skinning (77%). Significant influence of the way of skinning on quantity and quality of defects, and 
in consequence the quality of entire skin being under estimation, was proved. Over 900% skins were 
qualified into the first class quality among those mechanically pulled. In a group of skins pulled by 
hand, only 62.5% were classified into that class. 


